
調質：O

外径 D 肉厚 t 外径 D 肉厚 t 外径 D 肉厚 t

0.5 10 0.8 10 1.0 5

0.5 100 0.8 20 1.0 10

3.2 0.5 10 0.8 50 1.0 20

0.5 10 1.0 10 1.0 30

0.5 20 1.0 20 1.0 50

0.8 10 1.0 50 1.2 10

0.8 20 0.8 10 1.2 20

1.0 10 0.8 20 1.2 30

1.0 20 1.0 5 1.5 10

0.8 10 1.0 10 1.5 20

0.8 20 1.0 20 1.5 30

0.8 10 1.0 30 2.0 10

0.8 20 1.0 50 2.0 20

1.0 10 1.0 100 2.0 30

1.0 20 1.2 10 0.8 10

0.6 10 1.2 20 0.8 20

0.8 10 1.5 10 1.0 10

0.8 20 1.5 20 1.0 20

0.8 100 2.0 10 1.0 50

1.0 5 2.0 20 1.2 10

1.0 10 0.8 10 1.2 20

1.0 20 0.8 20 1.2 30

1.0 30 0.8 50 1.5 10

1.0 50 1.0 10 1.5 20

1.0 100 1.0 20 1.5 30

1.2 10 1.0 100 2.0 20

1.2 20 1.2 10 2.0 30

1.2 30 1.2 20 0.8 10

1.5 10 0.8 10 0.8 20

1.5 20 0.8 20 1.0 10

12.7
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C1220T-O

寸　　法 （㎜ ｘ ㎜)

定尺長さ

6.0

4.8

3.0

8.0

10.0

6.35

9.53

10.0

5.0

寸　　法 （㎜ ｘ ㎜)

定尺長さ

4.0

12.0

寸　　法 （㎜ ｘ ㎜)

定尺長さ
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調質：O

外径 D 肉厚 t 外径 D 肉厚 t 外径 D 肉厚 t

1.0 20 0.8 20

1.0 50 1.0 10

1.2 10 1.0 20

1.2 20 1.2 10

1.5 10 1.2 20

1.5 20 1.5 10

1.5 30 1.5 20

1.0 10 1.0 10

1.0 20 1.0 20

1.0 10

1.0 20

1.2 10

1.2 20

1.5 10

1.5 20

1.5 30

2.0 10

2.0 20

2.0 30

0.8 10

0.8 20

1.0 10

1.0 20

1.0 50

1.2 10

1.2 20

1.5 10

1.5 20

16.0 2.0 20

19.05 0.8 10

12.7

14.0

15.88

(15.9)

19.05

22.22

15.0
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寸　　法 （㎜ ｘ ㎜)

定尺長さ

寸　　法 （㎜ ｘ ㎜)

定尺長さ
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