
材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量

0.1 T 0.4

0.15 T 0.6

0.2 D/T 0.8 D 0.8

0.25 D/T 1.0 D 1.0

0.3 D/T/OF 1.2 D 1.2 D 1.5

0.35 D 1.4 D 1.4 D 1.75 D 2.4

0.4 D/T/OF 1.6 D 1.6 D 2.0 D 2.7 D 7.2

0.5 D/T/OF 2.0 D 2.0 D 2.5 D 9.0

0.6 D/T/OF 2.4
D/T/OF

10.8

0.7 D/T/OF 2.8

0.8 D/T/OF 3.2 T 14.4

1.0 D/T/OF 4.0 T 18.0 T 28.1

1.2 D/T/OF 4.8 T 21.6 T 33.8

1.4 T 5.6

1.5 D/T/OF 6.0 T 27.0 T 42.2

1.6 D/T/OF 6.4 T 28.8

1.8 T 7.2

2.0 D/T/OF 8.0 T 36.0 T 56.3

2.3 T 9.2 T 41.4

2.5 T/OF 10.0 T 45.0

2.6 T 10.4

3.0 D/T/OF 12.0 T/OF 54.0 T 84.4

3.2 T/OF 12.8 T 57.6

3.5 T 14.0

4.0 D/T/OF 16.0 T/OF 72.0 T 112.5

4.5 T 18.0

5.0 T/OF 20.0 T/OF 90.0 T 140.5

6.0 T/OF 24.0 T/OF 108.0

8.0 T/OF 32.0 T/OF 144.0

365ｘ1200

は輸入材です

板 厚 ㎜ 365ｘ1212 455ｘ1212 606ｘ1212 1000ｘ2000 1250ｘ2500

寸　　　　法 ㎜

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。  　    

銅　　　　板(CuP)1

　C1220P リン脱酸銅(DCuP)　　C1100P タフピッチ銅(TCuP)　　C1020P 無酸素銅(OFCuP)　

   1枚の質量(kg/枚)

1 山内金属株式会社



材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量 材質 1枚の質量

10.0 T/OF 40.0 T/OF 180.0

12.0 T 48.0 T/OF 216.0

15.0 T 60.0 T/OF 270.0

16.0 T 64.0 T/OF 288.0

18.0 T/OF 324.0

20.0 T 80.0 T/OF 360.0

25.0 T 100.0 T/OF 450.0

30.0 T 120.0 OF 540.0

35.0 T 140.0

40.0 T 160.0

45.0 T* 180.0

50.0 T* 200.0

60.0 T* 240.0

80.0 T* 320.0

100.0 T* 400.0

1250ｘ2500板 厚 ㎜ 365ｘ1200 365ｘ1212 455ｘ1212 606ｘ1212 1000ｘ2000

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。　*は旋盤仕上げ

寸　　　　法 ㎜

銅　　　　板(CuP)2

　C1220P リン脱酸銅(DCuP)　　C1100P タフピッチ銅(TCuP)　　C1020P 無酸素銅(OFCuP)　

   1枚の質量(kg/枚)

2 山内金属株式会社




